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FICHATECNICA
ASTM F3125-19 GRADO F1852Y F2280

Norma Pernos Medio Carbono Templado y Revenido
Indicador de buisqueda de Normas "4, & Indicador de bisqueda de Recubrimiento

Para ver las caracteristicas dimensionales # Ver recubrimientos disponibles

Para ver detalles de la rosca
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Requisitos de Propiedades Mecanicas para Pernos en Pruebas a Tamario Completo
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Perno ensamblado de fabricacion con una tuerca A563 DH y una golilla plana F436
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